ACCEPTATIEREGLEMENT BSA-PUIN Acceptatiebreken.

In het geval van acceptatiebreken zijn de volgende materialen in het puin bij
de aanbieding aan de puinbreker verboden:

- Teerhoudend asfalt of teerhoudende dakbedekkingsmaterialen;

- Asbesthoudende/asbestverdachte materialen (zonder NT-initialen);

- Verontreinigde grond;

- Met olie doordrongen materialen;

- Met roet verontreinigd puin;

- >10 % m/m lichtbeton, glas, sintels, slakken en teervrij asfalt
(met asfalt op zich > 5%);

- >10 % zand, grond;

- >1 % VIV plastic, rubber, polystyreen en dergelijke;

- >0,1 % m/m gips, (gips-)anhydriet/gasbeton (= cellenbeton);

- >0,1 % m/m verteerbaar organisch materiaal, zoals hout, touw,
papier, plantenresten, mest, enz.;

- Huisvuil of klein gevaarlijk afval;

- Andere gevaarlijke afvalstoffen, zoals bedoeld in de EURAL.



